Priloha je nedilnou soudasti

osvéddeni o akreditaci ¢.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vyzkumny ustav bezpeénosti prace, v.v.i.

objekt ¢islo 1040, Vyzkumny tstav bezpe&nosti prace - ZL
Jeruzalémska 128379, 110 00 Praha 1

Zkousky:
Poradové Presny ndzev | Identifikace Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / | zkuSebniho postupu / metody? Pfedmét zkousky volnosti3
metody |
! 1 Meéfeni zorného pole CSN EN 136, ¢l. 8.17; OOP dychacich organti: -
. CSN EN 12941, &l. 7.4 Obligejové masky
2 Stanoveni odolnosti CSN EN 136, ¢l. 8.11; OOP dychacich organii: -
zornikd CSN EN 12941, &l. 7.5; Obli¢ejové masky, pfilby
CSN EN 14594, ¢1. 6.16 a kukly
3 Ur€eni dychacich CSN EN 136, ¢l. 8.15; OOP dychacich organti: -
odport CSN EN 140, ¢l. 7.12; Obli¢ejové masky,
CSN EN 142, &l. 7.12; polomasky a &tvrtmasky,
CSN EN 143:2001,¢l. 8.6,8.8; | Ustenky, protiplynové a
CSN EN 143, &l. 7.5; kombinované filtl’y, filtry
= +AL. & 8.9 proti ¢asticim, filtra¢ni
ESNEN dosral ol go; | Polomask. fley AXa S
[ ¢ . x . | priby a kukly, masky,
! CSN EN 143 87+1VA1 .2098, ¢l 7.7, polomasky a &tvrtmasky |
(] CSN EN 14387, (3]’ 6.5; s pomocnou ventilaci, .
" CSN EN 14594, ¢l. ?-17; dychaci ptistroje, filtragni
| CSNEN 1827+A1, ¢l. 8.11; polomasky s ventily a bez
. CSN EN 12941, ¢1. 7.6; ventild, filtraéni prostredky
CSN EN 12942, &l. 7.6; s pomocnou ventilaci
CSN EN 13274-3, ¢1. 6;
CSN EN 1073-1+Al, &l. 5.4
4 Stanoveni sorp&ni CSN EN 405+A1, &l. 8.6; OOP dychacich organt: -
kapacity CSN EN 1827+A1, &l. 8.7; Protiplynové a
CSN EN 12941, ¢l. 7.12.3; kombinované filtry, filtry
CSN EN 12942, ¢1. 7.14.3; AX a SX, protiplynové a
CSN EN 14387+A1:2008, ¢1. 7.8; | kombinované filtralni
CSNEN 14387, ¢1. 6.5 polomasky, filtratni
’ polomasky s ventily a bez
_ ventild
5 Stanoveni hmotnosti CSN EN 143:2001, ¢l. 8.1; OOP dychacich organi: -
CSN EN 143, 1. 7.3; Protiplynové a
CSN EN 1827+Al, ¢l. 8.3; kombinované filtry, filtry
| | CSN EN 12941, ¢l. 6.16; proti ¢asticim, dychaci

CSN EN 12942, &l. 6.16;

CSN EN 14387+A1:2008, &1. 7.1;
CSN EN 14387, ¢l. 6.2;

CSN EN 14594, &l. 6.22

pfistroje, filtry AX a SX,
filtracni prosttedky
s pomocnou ventilaci

6 Prakticka zkouska
nosenim

CSN EN 136, &l. 8.18;
CSN EN 140_8}-7.14;
CSN EN 142.¢1.7.13:
CSN EN /149+A1/¢1. 8.4
CSN EN 405+A1,¢l. 8.4;

OOP dychacich organi:
Oblic¢ejové masky,
polomasky a ¢tvrtmasky,
ustenky, filiratni
polomasky, protiplynové a
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédceni o akreditaci &.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vyzkumny tstav bezpeénosti price, v.v.i.

objekt ¢islo 1040, Vyzkumny ustav bezpeénosti prace - ZL

Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

Poradové Piesny nazev Identifikace Stupné
Cislo! zku$ebniho postupu / zku3ebniho postupu / metody? Piedmét zkousky volnosti3
metody |
CSN EN 1827+A1, ¢l. 8.13; kombinované filtradni !
| CSN EN 13274-2; polomasky s ventilem,
CSN EN 12941, &l. 7.16; dychaci piistroje, filtraéni
CSN EN 12942, ¢l. 7.4; prostfedky s pomocnou |
CSN EN 1073-1+A1, &l. 5.2 ventilaci, dychaci pfistroje |
7 Zkouska upinaciho CSN EN 136, ¢l. 8.3, 8.8, 8.18; OOP dychacich organii: -
systému CSN EN 140, &1. 7.13,7.14, 7.7, | Oblitejové masky,
CSNEN 142,¢1.7.3,7.6,7.13; | polomasky a &tvrtmasky,
CSN EN 149+A1, &l. 8.4 ustenky, filtracni
| polomasky, dychaci
| | ptistroje
, 8 Stanoveni piivadéného | CSN EN 12941, &l 7.7; OOP dychacich organi: -
” | mnoZstvi vzduchu | CSN EN 12942, &l. 7.8; Kukly, pfilby, masky,
* CSN EN 14594, &l. 6.20; polomasky a &tvrtmasky
| CSN EN 1073-1+ AL 53 s pomocnou ventilaci,
hadicové dychaci pfistroje
: 9 Zkouska odolnosti CSN EN 12941, ¢1. 7.9, 7.10; OOP dychacich organt: -
| ptivodnich hadic a CSN EN 12942, €1. 7.10, 7.11; Hadicové dychaci ptistroje,
spojek CSN EN 14594, ¢l.6.4,6.5,6.6 | dychaci pristroje, kukly,
piilby, filtraéni prostiedky
s pomocnou ventilaci |
10 Zkouska teplotni CSN EN 136, ¢l. 8.2, 8.4; OOP dychacich organti: -
odolnosti (teplotni CSN EN 140, &l. 7.2, 7.4; Obli¢ejové masky,
kondicionovani) CSN EN 142, &l. 7.4; | polomasky, ¢tvrtmasky, :
CSN EN 143:2001, &1. 8.4; | Ustenky, dychaci pfistroje,
| CSN EN 143, &1, 7.4.1; | protiplynové a
| | CSNEN 149+A1, ¢l. 83.2; kombinované filtry, filtry
| CSN EN 405+A1, &1, 8.3.3; proti Easticim, kukly, |
CSN EN 1827+A1, ¢1. 8.2.2; prilby, filtratni prostfedky |
|' CSN EN 12941, &1, 7.1.2; s pomocnou ventilact .'
CSN EN 12942, ¢l. 7.1.2; |
CSN EN 13274-5;
CSN EN 14387+A1:2008, &1. 7.5;
CSN EN 14387, ¢l. 6.4.1;
CSN EN 14594, ¢1. 6.7.1;
CSN EN 1073-1+A1, €1. 5.1.3
11 Zkouska mechanické CSN EN 143:2001, ¢1. 8.3 ; OOP dychacich organd: -
odolnosti | CSN EN 143, ¢l. 7.4.2; Protiplynové a
| CSN EN 149+A1, ¢l. 8.3.3; kombinované filtry, filtry
|' CSN EN 405+A €1, 8.3.4; proti &asticim, filtrani
| CSN EN 1827+A1; ¢l. 8,2.3: polomasky k ochrané proti
CSN EN 12941.¢1. 7.11; Casticim, filtry AX a SX,
CSN EN 12942, ¢1,7.13; protiplynovéa
| 1 kombinované filtraini
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci &.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vyzkumny ustav bezpeénosti prace, v.v.i.
objekt ¢islo 1040, Vyzkumny ustav bezpeénosti prace - ZL
Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

Poradové Pl'fesn)" nazev Identifikace Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / zkuSebniho postupu / metody? Piedmét zkousky volnosti®
metody '

CSN EN 14387+A1 :2008, ¢l. 7.4; | polomasky s ventilem a bez

CSN EN 14387, ¢l. 6.4.2 ventilu, dychaci pfistroje,
filtra¢ni prostiedky

| | s pomocnou ventilaci

12 Zkouska dychacich CSN EN 136, ¢l. 8.3, 8.12,8.15; | OOP dychacich organii: -
ventil CSN EN 140, ¢l. 7.3, 7.9, 7.12,7.10; | Masky, polomasky,
CSN EN 142,¢l.7.3,7.8, 7.9, Ctvrtmasky, Gstenky,
7.10,7.12,7.13; filtra¢ni polomasky

CSNEN 149+A1,¢l. 8.2, 83.4, 8.8;
CSN EN 405+A1, &L. 8.10;
| CSN EN 1827+A1, ¢l. 8.6;

‘ CSN EN 1073-1+A1, €. 5.6 '

| 13 | Stanoveni odolnosti CSN EN ISO 6530; OOP: Ochranné odévy, -
proti pronikani CSN EN ISO 6529:2002; materidly, rukavice .
chemikalii CSN EN ISO 374-1; '
CSN EN 16523-1+A1
14 Stanoveni pH CSN EN 420+A1:2010, ¢l. 43.2; | OOP rukou: Rukavice, -
potenciometricky CSN EN ISO 21420, &l. 4.2 ¢); usné
CSN EN SO 4045;
- | CSN EN ISO 3071
15 Stanoveni priniku | CSN EN 143:2001, 1. 8.7; OOP dychacich organii: - j;
| aerosolu CSN EN 143, ¢l. 6.12; Filtry, filtra¢ni polomasky '

I CSN EN 149+A1, &1 8.11;

| CSN EN 1827+A1, ¢l. 8.8;

| CSN EN 12942, &. 7.14.1,
7.14.2;

CSN EN 12941, ¢l. 7.12.1,
7.12.2;

CSN EN 14387+A1:2008, &l. 7.9;
CSN EN 13274-7

|
16 Zkouska tésnosti CSN EN 136, ¢l. 8.13; | OOP dychacich organi: - '||
| i CSN EN 142, &1. 7.11: | Obligejové masky, dychaci |
CSN EN 14594, ¢1. 6.2, 6.6, 6.23 | pfistroje, ustenky, hadicové
dychaci pfistroje
17 Zkouska celkové CSN EN 136, ¢l. 8.16; OOP dychacich organt: -
netésnosti CSN EN 140, &l. 7.13; Obligejové masky,
CSN EN 149+A1, &l. 8.5; polomasky a &tvrtmasky,
CSN EN 405+Al, ¢&l. 8.5; filtratni polomasky, kukly,
CSN EN 1827+A 1.&-8:12; prilby, filtraéni prostredky
CSN EN 12941 él 3 s pomocnou ventilaci,
| SN EN 129 42’ él. 7'3f ochranné od&vy, hadicové
CSN EN 14394, &1. 6.14; dychacf pfistroje
. CSN EN 13274-1;
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédcCeni o akreditaci ¢.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vyzkumny ustav bezpeénosti prace, v.v.i.
objekt &islo 1040, Vyzkumny ustav bezpe&nosti prace - ZL
Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

Poradové Piesny nazev Identifikace Stupné |
| &islo! zkuSebniho postupu / | zkuSebniho postupu / metody? | Predmét zkousky volnosti®
, metody !
r | CSN EN ISO 13982-2;
CSNEN 1073-1+A1, &l. 5.4 ;
18 Stanoveni koncentrace CSN EN 136, &l. 8.14; OOP dychacich organi: -
oxidu uhli¢itého ve CSN EN 140, &l. 7.11; Obli¢ejové masky,
vdechovaném vzduchu | SN EN 149+ Al, &l 8.7; polomasky a ¢tvrtmasky,
metodou nedisperzni CSN EN 405+ Al ¢l 8.8; filtracni polomasky,
| infradervené CSN EN 1827+A1, &, 8.10; hadicové dychaci pfistroje,
!j | spektrometrie CSNEN 12941, &1, 7.14; kukl;:, ptilby, filtradni
'I | CSN EN 12942, &1. 7.5; prostredky s pomocnou
| CSN EN 14594, &l. 6.13; ventilaci
CSN EN 13274-6;
| CSN EN 1073-1+A1, &1. 5.8
19 Zkouska zanaSeni CSN EN 143:2001, &l. 8.6, 8.8; OOP dychacich organi: -
prachem CSN EN 12941, ¢l. 7.8; Filtry proti &asticim,
CSN EN 12942, 81.7.9, 7.12, 7.14; | protiplynové a
CSN EN 149+A1, &1. 8.10; kombinované filtry, filiry
CSN EN 1827+A1, &. 8.10; AX a SX, filtraéni
CSN EN 13274-8 polomasky, filtraéni
| J prostfedky s pomocnou |
| | | ventilaci
20 Zkouska napodobeni CSN EN 149+A1, ¢l. 8.3.1; OOP dychacich organd: -
| uZivani | CSN EN 1827+A1, &l. 8.2.4 Filtra¢ni polomasky proti
) | Casticim
| 21 | Zkougka vystrazného CSN EN 12941, ¢1. 7.2, 7.16; OOP dychacich organt: | -
| zafizeni CSN EN 14594, L. 6.15 Dychaci pfistroje, filtra¢ni I
|- prostiedky s pomocnou
ventilaci, hadicové dychaci
pristroje
22 Zkouska interaktivniho | CSN EN 12942, &l. 7.12 OOP dychacich organi: -
pratoku vzduchu Filtra¢ni prostfedky
s pomocnou ventilaci
23 Zkouska pevnosti CSN EN 136, L. 8.9, 8.10; OOQOP dychacich organt: -
spojeni CSN EN 140, &l. 7.10; Obligejové masky,
CSN EN 142,¢l. 7.7, 7.9; polomasky a ¢tvrtmasky,
| CSN EN 149+A1, &l. 8.8; ustenky, filtratni
" CSN EN 12941, &1. 7.10; polomasky, hadicové
" CSN EN 12942, &1, 7.11; dychaci pfistroje, kukly,
| CSN EN 14594, &, 6:4,6.6,6:19; | PFIPY. filtracni prostfedky
GSN EN 1073-14ALE1 5.8 $ pomocnou ventilaci
24 Zkouska vné&jsim CSN EN 136, £1.8.3; OOP dychacich organti: -
posouzenim CSN EN 140, &1 7.3; Obligejové masky,
CSN EN 142,¢1.7.3; polomasky a Etvrtmasky, "
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédleni o akreditaci €.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vyzkumny tstav bezpeénosti prace, v.v.i.
objekt ¢islo 1040, Vyzkumny ustav bezpe&nosti prace - ZL
Jeruzalémska 128379, 110 00 Praha 1

Poradové Presny nazev Identifikace Stupl?|
&islo! zkuSebniho postupu / zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti® |
| metody |
CSN EN 143:2001, &1. 8.2; astenky, filtraéni |
a CSN EN 143, ¢l. 7.3; polomasky, dychaci
- CSN EN 149+A1, &l. 8.2; pfistroje, filtraéni
CSN EN 405+A1, &l. 8.2; prostredky s pomocnou
CSN EN 1827+Al1, &l. 8.3; ventilaci
CSN EN 12941, ¢l. 7.2;
CSN EN 12942, ¢1. 7.2;
CSN EN 14387+A1:2008, &l. 7.3;
CSN EN 14387, ¢l. 6.3;
CSN EN 14594, ¢1. 6.2;
CSN EN 1073-1+A1, €. 5.1.2
| 25 | Zkouska pevnosti v tahu | (:3SN EN ISO 13934-1; OOP téla: Textilie -
| [ a taznosti CSN EN ISO 13934-2;
CSN EN ISO 1421
[ 26 Zkouska pevnosti CSN EN ISO 13937-2; OOP téla: Textilie -
| v dalgim trhani CSN EN ISO 9073-4
27 Zkousgka pevrTosti svi CSN EN ISO 13935-1; OOP téla: Textilie -
CSN EN ISO 13935-2 B
28 | Zkouska pevnosti CSN EN 29073-3 OOP t&la: Textilie -
netkanych textilii
29 Zkouska odolnosti CSN EN ISO 811 OOP rukou a téla: Textilie -
pronikani tlaku vody rukavice -
30 Zkouska odolnosti viigi | CSN EN ISO 4920 OOP téla: Textilie - :
povrchovému smaceni .
31 Zkouska odolnosti CSN EN 530; OOP rukou, nohou a téla: -
' | v odéru CSN EN 388+A1, &l. 6.1; Textilie, ochranné odévy,
! CSN EN ISO 12947-1; rukavice mimo pruzné
CSN EN ISO 12947-2; textilie
." CSN EN ISO 12947-3;
CSN EN ISO 12947-4
32 Zkouska lepivosti pfi CSN EN 25978 OOP téla: Nanosované -
vysokych teplotich textilie |
33 Zkouska pevnosti spojit | CSN EN 412:1995, mimo &1 4.5 2; | OOP téla: Ochranné odévy -
a velikosti térbin, CSN ENISO 13998, &1. 5.8, 7.9.2 | (kromé t¥. 1)
rozmeri a uchyceni
34 Zkouska zmény CSN EN ISO 5077, OOP tela: Textilie -
rozméri po tidrzbé CSN EN ISO 3759;
| CSN EN ISO 6330;~
| CSN 80 7040
i 35 Meéfeni ruky a rukavice (:ZSN EN 420+A1:2010,.81.6.1; OOP rukou: Rukavice -
| CSN EN ISO121420. ¢1: 6.1
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vyzkumny tstav bezpeénosti prace, v.v.i.
objekt ¢islo 1040, Vyzkumny ustav bezpeénosti price - ZL
Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

|| Pofadové | Pfesny nizev Identifikace Stupné
|- Cislo! zku3ebniho postupu / zku3ebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti®
metody |
36 Ur¢eni Gichopové CSN EN 420+A1 :2010, OOP rukou: Rukavice -
schopnosti prstt ¢l. 6.2;
s navle¢enou rukavici CSN EN ISO 21420, ¢l. 6.2
37 Stanoveni odolnosti CSN EN 388+Al, ¢l 6.4 OOP rukou: Rukavice -
proti dal3imu trhani | CSN EN 407 ed.2, &1. 6.8
(dotrzeni) _
I 38 Stanoveni odolnosti CSN EN 388+Al, ¢l 6.5; OOP: Rukavice, ochranné -
! proti propichnuti CSN EN 863 odévy
39 Zkouska pronikani CSN EN ISO 374-2, ¢1. 5.2 OOP rukou: Rukavice -
vzduchu
40 Zkouska pronikani vody | CSN EN ISO 374-2, &1. 5.3 OOP rukou: Rukavice -
41 Zkouska odolnosti proti CSN EN 412: 1995, ¢1. 4.5.2; OOQP rukou a téla: - |(
bodnuti - priniku CSN EN 1SO 13998, &1. 7.9.2 [ Ochranné odévy, rukavice |
| 42 Zkouska odolnosti proti CSN EN ISO 7854,¢l.3, 4 OOP téla: Textilie -
! | ohybani '
il 43 | Zkouska tlumeni narazu | CSN EN 1621-1; OOP: Ochranné odévy -
CSN EN 1621-2; a prostiedKy proti narazm

CSN CEN/TS 15256
CSN EN 13277-1;
CSN EN 13277-2
CSN EN 13277-3;
CSN EN 13277-4;
CSN EN 13277-5;
CSN EN 13277-7;
CSN EN 13277-8;
CSN EN 13158

| 44 Stanoveni elektrického CSN EN ISO 20344, ¢l. 5.13 OOP nohou: Bezpe&nostni, -
odporu ochranna a pracovni obuv
45 Zkouska povrchového a CSN EN 1149-1; OOP téla, rukou a -
vnitiniho elektrického CSN EN 1149-2; dychacich organi,
odporu CSN EN 1149-3; materialy pro vyrobu |
CSN EN 12477, ¢1. 5.10 | odévi, podlahy |
46 | Zkouska hoflavosti CSN EN 13274-4 | OOP t&la a dychacich -
organt
47 Zkouska omezeného CSN EN ISO 15025 OOP: Textilie -
. Sifeni plamene '
T Zkouska odolnosti proti | CSN EN 348; OOP rukou a téla: -
dopadu malych kapek CSN EN 407:2005, &1.-6.7;, Ochranné odévy a rukavice
CSN EN 407 ed2, &1.76.6:
| ISO9150 / = -
49 Zkouska odolnosti proti | CSN EN IS0 6942; OOP: Ochranné odévy, -
salavému teplu CSN EN 15090, ¥1-7.2: | | rukavice, ochrana
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Vyzkumny tstav bezpe¢nosti prace, v.v.i.
objekt Cislo 1040, Vyzkumny tstav bezpecnosti prace - ZL

Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

:’_Pof'adové Piesny nizev Identifikace Stupné i
&isto! zku3ebniho postupu / zkuSebniho postupu / metody? Piedmét zkousky volnosti3

| metody

| CSN EN 407:2005, &l. 6.6; dychadel, obuv

CSN EN 407 ed.2, 1. 6.5;
CSN EN 136, &1. 8.6

50 Zkouska chovani pfi
hoteni (omezeni §ifeni
plamene)

GSN EN 407:2005, &1. 6.3
CSN EN 407, &1. 6.2

OOP rukou: Ochranné
rukavice

51 Zkouska odolnosti proti
kontaktnimu teplu

CSN EN 702:1996;

CSN EN 407:2005, &l. 6.4;
CSN EN 407, &l. 6.3:

CSN EN ISO 12127-1

| OOP rukou a téla:

Ochranné odévy a rukavice

Zkouska odolnosti proti
konvekénimu teplu

CSN EN 367:1995;

CSN EN 407:2005, &1. 6.5;
CSN EN 407, &l. 6.4;
CSN EN ISO 9151

OOP rukou a téla:
Ochranné odévy a rukavice

53 Zkouska odolnosti proti

CSN EN 397+A1, ¢l. 6.8;

OOP hlavy, obuv

proti pofezu

plameni CSN EN 15090, ¢l. 7.3
54 Zkousky elektrickych CSN EN 397+A1, €. 6.10 OOP hlavy -
| | vlastnosti
| 55 | Stanoveni odolnosti CSN EN ISO 11393-3 OOP nohou: Bezpeénostni, -
proti pofezu ochranna a pracovni obuv
56 Stanoveni odolnosti CSN EN ISO 11393-2; OQP téla: Ochranné odévy -
odévu (kalhot a blizy) | CSN EN ISO 11393-6

57 Stanoveni odolnosti
proti fezu cepeli

CSN EN 388+A1, ¢l. 6.2

OOP rukou: Ochranné
rukavice

58 Stanoveni rozmért CSN EN 397+A1, &l. 6.5 OOP hlavy: Primyslové -
ptilby ' ptilby

59 Zkousky odolnosti proti | CSN EN 397+A1, &l. 6.6 OOP hlavy: Primyslové -
narazu prilby

60 Zkousky odolnosti proti
' uderu ostrym
predmétem

CSN EN 397+A1, €1. 6.7

OOP hlavy: Priimyslové
ptilby

61 Zkouska odolnosti
upevnéni podbradniho
pasku

CSN EN 397+A1, &1. 6.9

OQP hlavy: Primyslové
prilby

oznaceny hvézdi¢kou

v pfipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového c&isla

u datovanych dokumentt identifikujicich zkugebni pqpsru'ﬁ}; se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokument identifikujicich zkuSebni postupy se pouziVa-nejnoy&jsi vydani uvedeného postupu (v¢etné viech zmén)

laboratof neuplatiiuje flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci €.: 332/2023 ze dne: 20. 6. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Vyzkumny tstav bezpeénosti prace, v.v.i.
objekt ¢islo 1040, Vyzkumny ustav bezpeénosti prace - ZL
Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

Vysvétlivky:
oop - Osobni ochranné prostiedky

CIE - Commision Internationale de L'Eclairage
ZPVUBP - Zkuebni pfedpis Vyzkumného tstavu bezpe&nost prace

11_01-P508b L-20230101 Strana 8 z 8



